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GAMA LARGA

Rezistenta foarte variabila la difuziunea vaporilor (0,1 - 20 m), ce confera ;@ W

produsului capacitatea de a se adapta la conditiile higrometrice ale structurii.

SEE COLD VARIABLE
THROUGH  CLIMATE

APLICARE USOARA

Datorita transparentei sale, membrana poate fi instalata imediat pe sub- can/
structura. 51.33-Mgg
TESTED

FIABILITATE
Folia speciala din PA asigura o protectie maxima a peretilor si o siguranta
impecabila a izolatiilor.
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I CODURI SI DIMENSIUNI

CcoD descriere panglica H L A H L A
[m] [m] [m?2] [ft] [ft] [fe2]
CLIMA105 CLIMA CONTROL 105 - 15 50 75 4.93 165 808 36

INTELIGENT

Este permeabila cand umiditatea relativa in-
terioara este in exces si opreste vaporii cand
umiditatea interna este in limitele prevazute.

RETROFIT

Datorita capacitatii sale de a adapta difuziunea
vaporilor in functie de conditiilor higrometrice
ale materialelor cu care intra in contact, este
ideal pentru lucrari de reabilitare energetica a
structurilor existente.
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I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare USC units
Gramaj EN 1849-2 105 g/m?2 0.34 oz/ft2
Grosime EN 1849-2 0,4 mm 16 mil
Transmisie a vaporilor de apa variabild (Sd) EN 1931/EN ISO 12572  0,1/20 m 35/0.175 US Perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-2 >175/150 N/50 mm > 20/17 lb/in
Alungire MD/CD EN 12311-2 >60/60 % -
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 > 140/150 N > 31/34 bf
Rezistenta la vaporii de apa:

- dupa imbatranire artificiala EN 1296/EN 1931 conform =

- in prezenta substantelor alcaline EN 1847/EN 12311-2 npd -
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E =
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < 0.001 cfm/ft? at 50Pa
Rezistenta la temperatura = -40/80 °C -40/176 °F
Expunere indirecta la raze UV - 2 saptamani -
Conductivitate termica (A) = 0,2 W/(m-K) 0.12 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 1700 J/(kg-K) -
Densitate - cca. 263 kg/m3 16 Ibm/ft3
Factor de rezistenta la vapori variabil (p) - 250/50000 0.5/100 MNs/g
VOC = irelevant =
i Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 02 03.
Proprietati USA si CA standard valoare
Transmisie a vaporilor de ap3 (dry cup) ASTM E96/CAN/CGSB-51.33-M89 0.28 US Perm

16 ng/(s-m?2-Pa)

Transmisie a vaporilor de apa (dry cup) ASTM E96/CAN/CGSB-51.33-M89 0.218 US Perm

dupa imbatranire artificiala

Breaking factor CD

ASTM D882-12/CAN/CGSB-51.33-M89

12.5 ng/(s:-m2-Pa)

3.51kN/m
20.1 lbf/in
11.61 MPa

(A) STRATIGRAFIE USCATA: Sd 20 m
maxima protectie - frana de vapori

pentru a limita transferul de vapori in asteptarea
anotimpului in care se acumuleaza umiditate
inauntrul stratigrafiei

STRATIGRAFIE UMEDA: Sd 0,1 m
maxima permeabilitate - membrana permeabila
pentru a permite uscarea in timpul fenomenului
de difuziune inversa a vaporilor

(C) STRATIGRAFIE USCATA: Sd 20 m
maxima protectie in asteptarea inceperii unui
nou an si a unui nou ciclu

acumulare de umiditate in
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ANOTIMPURI —

TRANSPARENT

Transparenta produsului permite sa se identifi-
ce cu usurinta popul (stalpul vertical), in caz de
aplicare directa pe structura cu cadru.
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